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ZKUSEBNi PROTOKOL

AKREDITOVANE LABORATORE
C.j. 412401702

Objednavatel: Adoco s.r.0.
IC: 26700565

Adresa: Mazovska 478/6, 181 00 Praha 8 - Troja

Vzorek: Tricka a polokoSile zn. LONDOG
(viz strana 2)

Zadani: Stanoveni vybranych vlastnosti
(viz strana 2)

Datum pfijeti vzorku: 2007-06-08
Vypracoval: Marie Strapinova

Misto a datum vydani:  Zlin 2007-06-29
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Doc. Ing. Vladimir Kiepal, CSc.
vedouci akreditované laboratofe

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zku$ebnim protokolu se tykaji jen vzorkid nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely !
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Popis a identifikace vzorku
Pro potieby zkou$ek byl dodan a zaevidovan zkusebni vzorek:

€. vz. 412401702/01 tricka a polokosile zn. LONDOG
zakladni material: aplet (jednolicni hladky, piké)
sloZzeni: 100% bavina
uni vybarveni

Zptsob odbéru vzorku
Vybér vzorki uréenych ke zkouSkam proved! objednatel. Laboratof neru¢i za chyby vznikié jeho ne-
spravnym odbérem.

Zadani
Stanoveni vybranych vlastnosti v navaznosti na CSN EN 340 Ochranné odévy — VSeobecné poza-
davky.

Pouzité metody zkouseni

1. Stanoveni pH ve vodném vyluhu podle CSN EN 1SO 3071

2. Zjistovani stalobarevnosti v potu podle CSN EN ISO 105-E04

3. Zjistovani zmé&n rozmér( po prani a suseni podle CSN EN 25077

4. ldentifikace a stanoveni vybranych azobarviv podle CSN EN 14362-1

Pouzité zkusebni zafizeni

pH-metr MPH 61, analytické vahy KERN EG 620-3NM

perspirometr, vodni termostat, denni svétio ORIGINAL HANAU

automaticka pracka Electrolux Wascator FOM71MP Lab

kapalinovy chromatograf Hewlett-Packard HP 1100, analytické vahy AE 240, Mettler, b&zné labo-
ratorni vybaveni

HPON=

Podminky kondicionovani
doba kondicionovani 24 hod, teplota (20 + 2) °C, relativni vihkost (65 + 4) %

Podminky zkousek
Chemické analyzy byly provedeny metodou smésnych vzorku jednotlivych barev. Ve vysledcich

svwy

kové konfekEni konstrukce vyrobk(, které svym sloZenim materidlu a vlastnostmi zcela odpovidaji
zkousenym vzorkdam.

1. pocet méfeni: 2, pH destilované vody: 5,5
2. kysely pot, alkalicky pot
doprovodné tkaniny: bavina, vina

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorkd nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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3. 5 cykiu prani a sugeni dle CSN EN 1SO 6330 podle symbolG pro oSetfovani na etiketé (postup
prani 5A — teplota praci lazné (40 + 3) °C, postup suSeni C — ve vodorovné poloze
v rozprostifeném stavu, pracka typu A — s horizontalnim bubnem pinénym zepfedu, ECE bezfosfa-
tovy standardni detergent bez opticky zjasfujiciho prostfedku 1 g/l)

Misto provedeni zkousek
Zkousky byly provedeny ve zkuSebnich laboratofich Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. Zlin ~
— AZL &. 1004.

Vysledky zkousek
Vysledky méfeni jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

tricka a polokosile zn. LONDOG
zakladni material: uplet (jednolicni hladky, piké)
slozeni: 100% bavina, uni vybarveni
(€. vz. 412401702/01)

Méfena veli¢ina Jednotka Naméfena hodnota Udaj o nejistoté
)
méfeni

Rozmérové zmény po péti cyklech pra-

ni a suseni (tricko / polokosile) o
(]

- podél -6,2/-10,8 0,9/05
- napric¢ -36/-07 1,1/1,0
Hodnota pH vodného vyluhu - 57 0,1

Stalobarevnost v potu kyselém ¢ 4 seda
. . stupen Sedé

- zmena odstinu pen
e stupnice 3
- zapousténij 5 -

Stalobarevnost v potu alkalickém L.
Y . stupen Sedé

- zména odstinu .
cix c stupnice 3
- Zapousteni 5 -

Obsah aromatickych amint vzniklych
rozkladem azobarviv

4-aminobifenyl (CAS &islo: 92-67-1) <30 -
Benzidin (CAS &islo: 92-87-5) <30 -
4-chlor-o-toluidin (CAS ¢&islo: 95-69-2) <30 -
2-naftylamin (CAS &islo: 91-59-8) ma/kg <30 -
o-aminoazotoluen (CAS &islo: 97-56-3) <30 -
5-nitro-o-toluidin (CAS ¢&islo: 99-55-8) <30 -
4-chloranilin (CAS ¢islo: 106-47-8) <30 -

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorki nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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Pokracovani tabulky ze strany 3:

tricka a polokosile zn. LONDOG
zakladni material: uplet (jednolicni hladky, piké)
sloZeni: 100% bavina, uni vybarveni
(€. vz. 412401702/01)

Mérena veliina Jednotka Namérena hodnota ? Udaj o nejistoté
méfeni

Obsah aromatickych aminl vzniklych

rozkladem azobarviv

4-methoxy-m-fenylendiamin (CAS &islo: <30 -

615-05-4)

4 4'-diaminodifenylmetan (CAS &islo: 101- <30 -

77-9)

3,3'-dichlorbenzidin (CAS ¢&islo: 91-94-1) <30 -

3,3'-dimethoxybenzidin (CAS ¢&islo: 119-90- <30 -

4)

3,3'-dimethylbenzidin (CAS &islo: 119-93-7) <30 -

4,4'-methylen-di-o-toluidin (CAS ¢&islo: 838- <30 -

88-0)

p-kresidin (CAS ¢islo: 120-71-8) <30 -

4,4'-methylen-bis-(2-chlor-anilin) <30 -

(CAS ¢&islo: 101-14-4)

4 4'-oxydianilin (CAS ¢islo: 101-80-4) <30 -

4.4'-thiodianilin (CAS ¢islo: 139-65-1) . <30 -

o-toluidin (CAS é&islo: 95-53-4) <30 -

4-methyl-m-fenylendiamin (CAS &islo: 95- <30 -

80-7)

2,4,5-trimethylanilin (CAS &islo: 137-17-7) <30 -

o-anisidin (CAS &islo: 90-04-0) <30 -

4-aminoazobenzen (CAS ¢islo: 60-09-3) 21,5 1,9

7
2
3

vybérova smérodatna odchylka vybérového priméru
symbolem < je oznacen detekcni limit metody

ve vysledcich zkouSek stalobarevnosti jsou uvedeny nejniz§i dosaZené hodnoty stélosti ze vsech
testovanych barevnych odstint

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorki ndmi zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovéni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak ne# cely !
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Zkousel:
ad 1. - 3. Mariev Svizelova ve dnech 2007-06-19 az 2007-06-21
ad 4. Ing. Sarka Kopeckova, Blanka Novakova ve dnech 2007-06-22 az 2007-06-25

, s
72 Z /
Ing. Miroslava Dostalova

povéfena Fizenim zkuSebny koZedélnych
a textilnich material(l a vyrobkd

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorkt nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovéni a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak ne? cely !



